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ESPECIFICAÇÕES PARA PRODUTOS ACABADOS 

SPECIFICATION LIMITS 

(EPA-150) 
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PROPRIEDADE 

PROPERTY 

ESPECIFICAÇÃO 

SPECIF. LIMIT 

MÉTODO 

METHOD 

REFERÊNCIA 

REFERENCE 

Sólidos Totais (%) 

Total Solids 

38,0 – 40,0 

38.0 – 40.0 

L-001/L-002/   

P-065 
ASTM D-1417 

pH (25 ºC) 9,5 - 12,0 

9.5 – 12.0 
L-003 ASTM D-1417 

Tensão Superficial (dynes/cm) 

Surface Tension 

50 max. 
L-005 / L-040 ASTM D-1417 

Visc. Brookfield RVT(rotor nº 1, 20rpm) (cP) 

Brookfield Viscosity (spindle=1, 20 rpm) 

100 max. 
L-014 ASTM D-1417 
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